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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan wspdlnych dia
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang
wykonane w ramach modernizacji szkolnego placu zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w
ramach programu ,,Radosna Szkota™.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdéw Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres Robét objetych SST
1.3.1. Ogdélna charakterystyka inwestycji
Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni ok. 255 m2 i znajduje sie na terenie istniejgcego
placu zabaw w centralnej czesci terenu nalezgcego do Szkoty .
Obszar przeznaczony na plac zabaw jest porosniety trawq. Na jego terenie zamontowane sg
urzgdzenia — zabawki, ktdre sg przeznaczone do rozbidrki, ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny.
Inwestor wskaze miejsce, w ktére nalezy sktadowac rozebrane urzadzenia.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie dostawe i montaz urzgdzehn na plac zabaw, prace ziemne
zwiqzane przygotowanie terenu oraz wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych, ktéra zapewni
bezpieczne korzystanie z tych urzqgdzeh. Zaproponowano dobdr takich sprzetéw, ktdre zapewnig
dzieciom wszechstronny rozwdj — zestawy zabawowe, zestawy zrecznosciowe, hustawki.
Cze$¢ placu zabaw przeznaczona zostata pod zieleh — trawnik (ok. 72 m2).
1.3.2. Ogdlny zakres robdt
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiqzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
- 45000000-7 Roboty budowlane
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych budowe
placu zabaow:
- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych na powierzchni
ok. 182 m%;
- dostawe i wykonanie podbudowy - pod -nawierzchnie z tworzyw sztucznych na powierzchni ok.
182 m?;
- dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach
okreslonych w projekcie na tqgcznej powierzchni ok. 182 m2;
- roboty ziemne w zakresie wyrdwnania terenu oraz wykopdw pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia i elementy matej architektury;
- montaz urzgdzenh i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu zabaw;
- roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych na powierzchni ok. 72 m?;
- wykonanie trawnika i nasadzen;
- pielegnacja frawnika i nasadzen w okresie gwarancyjnym.

2. Wymagania dotyczgce robét.
2.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub  przekazanymi na pisSmie przez Zamawigjgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje Zamawidjgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg
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oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Przekazanie terenu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii

Podstawe do redlizacji robét stanowiq:

-projekt placu zabaw,

-specyfikacje wykonania i odbioru robdt.

2.4 7godnosc¢ robdt z dokumentacija.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowqg oraz dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug ofrzymanej dokumentacii
technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacija projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnieh wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawigjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedqg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
folerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z
dokumentacjg projektowq lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacq
jokos¢, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzeh poszczegdinych etapdw prac, zapewnigjgc w ten sposéb
bezpieczenstwo osobom postronnym. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiescic
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilodciach okreSlonych przez Zamawidjgcego tablic informacyjnych. Tablice te bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres readlizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

2.6 Zaplecze socjalne dla pracownikdw .

W frakcie realizacji Wykonawca wspdlnie z Inwestorem winien zapewnic i zorganizowad pracownikom
odpowiednie pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwej eksploatacji sanitariatdw.

Godziny pracy nalezy uzgodnic z Inwestorem.

2.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk;
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;
c) mozliwosci powstania pozaru.
2.8 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt, przez personel wykonawczy.
2.10 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednich gestordw o zamiarze rozpoczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
2.11 Bezpieczehstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié wyposazenie w urzgdzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosdci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
2.12 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do prowadzenia robdt przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas frwania robdt, do momentu odbioru kohcowego.
2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znacé wszystkie przepisy i wytyczne, ktdére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedrzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty.
3.1 Zrédta uzyskania materiatdéw do elementéw konstrukcyjnych.
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi  szczegdtowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
(ewentualnie konieczne) Swiadectwa badan laboratoryjnych. Materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi itp.
3.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, nz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one pofrzebne
do robdét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosc do
zabudowania i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
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nadzoru.

4. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla
pracownikéw.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Transport.
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw.
Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewnidjgcy zachowanie ich jaokosci i
przydatnosci do robdt.
5.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce
realizacji robdét, bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca .
7. Kontrola jako$ci robét.
7.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosdci robdt i uzytych materiatéw oraz zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet i zaopatrzenie. Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq. Wszystkie koszty
zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
7.2 Pobieranie probek
Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Zamawigjgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek.
Gdy jakos¢ kwestionowanych materiatéw okaze sie dobra, koszty tych badan pokrywa Zamawiagjgcy.
zgodnie z wymaganiami norm.
7.3 Badania i pomiar
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu Pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.
7.4 Raporty badan
Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7.5 Aprobaty techniczne materiatéw
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy Mosek dopuscic do
uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne
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witasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w
specyfikacjach technicznych.
Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z dokumentacja projektowqg, to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
7.6 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:
a) protokdt przekazania terenu budowy;
b) ksiegi obmiardw;
c) protokoty odbioru robdt;
d) protokoty z narad i ustalen.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bedq dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawidjgcego.

8. Obmiar robdt.
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie i
ferminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane Zamawiajgcego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcii
Zamawiajgcego.
Dtugosci i odlegtodci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedqg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekréj.
llosci, ktére majg by<¢ mierzone wagowo, bedqg wrazone w tonach lub kilogramach.
8.2 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszq by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedqg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystgpienia  dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedq szkicami umieszczonymi na
kartach stron ksiegi obmiarédw. W razie braku miejsca, szkice te mogq by¢ zatgczone do ksiegi
obmiaréw w formie zatgcznika, ktdérego tre$¢ i wzdr zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

9. Odbidr robét.
9.1 Rodzaje odbiordw robdt.
W zaleznosci od ustalen specyfikaciji technicznych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
-odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgceych zakryciu;
-odbidr ostateczny;
-odbidr pogwarancyjny.
9.2 Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku redlizacji ulegajg zakryciu. Odbidr tych robét bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentfualnych korekt i poprawek bez
konieczno$ci hamowania ogdlnego postepu prac.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy przy wspdtudziale Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.
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Odbiér bedzie dokonany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Zamawicjgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér ostateczny rob ot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt bedzie stwierdzone pismem do Zamawiajgcego informujgcym o tym
fakcie.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich
oceny jaokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgecych, lub nie
zakohczenia petnego zakresu robdt. Zamawigjgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robdt

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowqg powykonawczg z naniesionymi zmianami;

-uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

-ksiegi obmiardw;

-wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, programem zapewnienia jakosci;

-certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatdw;

-opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniagjgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Zamawigjacy.

9.4 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijqg
technicznq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogdlne.

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SSTiw dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe robdt bedqg obejmowac:

-robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i
fransportu na teren budowy;

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

. Przepisy zwigzane

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg
wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zZmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pbzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach.

4. oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdézniejszymi zmianami

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod.

Bedzie informowat zarzgdzajgcego redlizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.
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Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.01.00 Rozbiérka elementéw matej architektury

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
elementdéw matej architektury, ktére zostang wykonane w ramach modernizaciji szkolnego placu
zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach programu ,,Radosna Szkota™.
1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg wykonania robét rozbidrkowych oraz ponownego
uzycia odzyskanych materiatéw, ktére zostang wykonane w ramach modernizacii szkolnego placu
zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach programu ,,Radosna Szkota” i obejmuja:
- demontaz istniejgcych, metalowych urzgdzen zabawowych
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, OSTWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
SSTWIORB ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w OSTWIORB ,, Wymagania ogdlne”

3. Sprzet
Roboty zwigzane z rozbiérkg elementdw matej architektury - urzadzenia zabawowej bedg
prowadzone recznie.

4. Transport
Nie dotyczy.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne".

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas
rozbidrki.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sq:
- dla urzgdzeh do zabawy- szt,
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OSTWIORB ,, Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSTWIORB ,Wymagania ogdine".
Ptatno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentédw robdt rozbidrkowych obmierzanych w
jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej SSTWIORB zgodnie z Dokumentacjg Projektowq,
obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robét.
Cena wykonania robdt obejmuije:
- dla rozbidrki urzadzeh do zabawy:
« demontaz elementdw urzadzehn do zabawy,
¢ odkopanie i wydobycie fundamentéw
¢ zasypanie dotdw po fundamentach z zageszczeniem do uzyskania Is >= 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
¢ ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu,
¢ uporzgdkowanie terenu rozbidrki.
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10. Przepisy zwigzane
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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11.02.00 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (SSTWIORB) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robdét ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach modernizacji szkolnego placu zabaw w Cisiu, przy Szkole
Podstawowej w Cisiu, w ramach programu ,,Radosna Szkota”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikagji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
anfropogenicznego spetniajgca warunki statecznoscii odwodnienia.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do

budowy nasypdw oraz innych prac.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OSTWIOR ,, Wymagania ogdine™.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OSTWIOR ,, Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OSTWIOR
»Wymagania ogdlne™.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
Wyszczegdlnienie | Jednos | Grupy gruntdw

wtasciwosci tki niewysadzinowe wagtpliwe wysadzinowe
Rodzagj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina - glina piaszczysta
- pospotka gliniasta zwiezta, glina
- piasek gruby — rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta
- piasek sredni — zwir gliniasty zwiezta
- piasek drobny - pospdika gliniasta —it, it piaszczys-ty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty

- pyt, pyt piasz-czysty
- glina piaszczysta,

glina, glina
pylasta
- it warwowy
Zawartosé czastek | % <15 od 15do 30 > 30
£0,075 mm <3 od3do 10 >10
£0,02 mm
Kapilarnosé m <10 1,0 >1,0
bierna Hww
Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

-Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdw. Grunty przydatne do zasypywania wykopdw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i
Za zezwoleniem Inzyniera.

-Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodqg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera.
-Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw, powinny by wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkédw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
-0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacijiitp.),
- fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
4.2. Transport gruntéw
Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
sftosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Iwiekszenie odlegtosdci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawqg roszczenh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
5.2. Odwodnienia robdét ziemnych Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy
systemdw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiqzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jokichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.,
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadnicjgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopdw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
frwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuiny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow  spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntébw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdét ziemnych.
Irédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine™.
6.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia robdt ziemnych i wykopdw polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
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specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowq.
Szczegding uwage nalezy zwrdcic¢ na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnigjgce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OSTWIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SSTWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu
w ramach programu ,,Radosna Szkota”

11.03.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem, ktére zostang wykonane w ramach
modernizacji szkolnego placu zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach programu
w,Radosna Szkota”.
1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
Zakres robdt okreslony w dokumentaciji projektowej obejmuije:
- koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
- zatadunek i odwiezienie gruntu z korytowania na odktad.
W dokumentacji projektowej wyszczegdiniono konstrukcje nawierzchni z podziatem na elementy
rozliczeniowe oraz szczegdty dotyczgce poszczegdinych elementdw rozliczeniowych.
1.4. Okresdlenia podstawowe
1.4.1. Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjomi podanymi w OSTWIORB ,, Wymagania ogdine™.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwosciqg korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcdédw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OSTWIORB ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesdniejsze
przystgpienie do wykonana koryta oraz z profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgodgq Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowane przez Kierownika Projekiu.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozZliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sqg roboty i do frudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
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przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem profilowania podtoze powinno byé¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanqg przez
Kierownika Projektu, dowiezé dodatkowy grunt spetnicjgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé  do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I )

Strefa korpusu Chodniki
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 0.97
Na gtebokoéci od 20 cm do 50 cm od powierzchni podtoza 0,95

W przypadku, gdy materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych, okreslajgc
wskaznik odksztatcenia zgodnie z PN-S-02205; 1998. Metode tg nalezy stosowad tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia wedtug BN-77/8931-
12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zgeszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przez roztozenie foli lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D.00.00.00. ,, Wymagania ogdine” punkt é.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegdlnienie badanh i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardéw
Szerokos$¢ koryta W  przekrojach charakterystycznych oraz  w
Réwnos¢ podtuzna miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

ROwNo$E poprzeczna
Spadki poprzeczne*)

Rzedne wysokosciowe
Uksztattowanie osi w planie¥)
Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej nizraz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukdw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
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+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg.

Nierdwnosci nie mogqg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowqg
z tolerancjqg ~0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.7. Lageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenie koryta i wyprofilowanego podtoza okresSlony wedtug BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreSlonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) gruntu odwiezionego na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, STWIORB i wymaganiami

Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wedtug punkiu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 koryta wraz z zageszczeniem podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki tfransportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.
Cena odwiezienia na odktad 1 m3 gruntu uzyskanego przy korytowaniu obejmuje:

- pozyskanie przez Wykonawce terenu na odktadu lub uzyskanie zgody od  wtasciciela
odpowiedniego terenu na odptaine lub nieodptatne sktadowanie gruntu,

- roboty przygotowawcze na miejscu odktadu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki fransportowe i odwiezienie na odktad,

- uformowanie odktadu z ewentualnym zageszczeniem,

- ewentualne humusowanie i obsianie skarp mi korony odktadu,

- koszt ewentualnej utylizacji gruntéw zaliczonych do odpaddw szkodliwych lub niebezpiecznych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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111.03.02 Podbudowa z kruszywa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, ktére zostang wykonane w
ramach modernizacji szkolnego placu zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach
programu ,Radosna Szkota”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
[21].
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, joko podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [31].
1.4. Okredlenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine™.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OSTWIORB ,, Wymagania ogdine™.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczqace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OSTWiIORB
»Wymagania ogdlne™.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
dokumentaciji projektowe;.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodszi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 -100
16 70-95
8 51-75
4 37-58
2 25-42
0.5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniac wymagania okreslone w tablicy 2.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okrelone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od?2
do 10 PN-B-06714-15
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Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedlug
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz
35 PN-B-06714-16

quorTogc zanieczyszczeh organicznych, % (m/m), nie ! PN-B-06714-26
wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 BN-64/8931-01
metodq | lub Il wg PN-B-04481, % do 70 ) i
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie

wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) Sscieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,

nie wiecej niz 30
Nasigkliwose, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania. % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19
Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOz %(m/m),
nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28
Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: S
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120

2.3.3. Materiat na warstwe odsqczajgcqg
Na warstwe odsqczajgcg stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [14].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcq
Na warstwe odcinajgcqg stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [14],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
e cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
* wapno wg PN-B-30020 [19],
¢ popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
* zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektdw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaqjiilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o - wilgotnosci optymalnej,
b) rdéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usungé w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.
5.3Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisSle okresSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta réwna grubosci  projektowanej. Grubosé¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazde]j nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i zapowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy  wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w STWIORB  przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest witasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedqg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2 .
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ otrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowqg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw  przeznaczonych do
wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SSTWIORB .
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba Maksymalna
Wyszczegéinienie badan badan na dziennej powierzchnia
y dziatce roboczej podbudowy

przypadajgca na jedno
badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki

- — - 2 600
Wilgotno$¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
Badanie wtasciwosci kruszywa wg tablicy 1, | przy kazdej zmianie kruszywa i wedtug zalecen

pkt 2.3.2 Inzyniera
6.3.2. Ziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie, za zgodg
Inzyniera, pobieranie probek ze srodkdw fransportowych na terenie wytworni mieszanki. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714-17.
6.3.4.Zageszczenie warstwy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, konfrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedtug zaleceh
Inzyniera.
Zageszczenie warstwy  stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjne;.

E <22

E1
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowacé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan i - s .y
Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy Kazdy zjozd

RéOwNos¢ podtuzna tatg na kazdym zjezdzie

RéOwNoOSE poprzeczna Kazdy zjozd

Spadki poprzeczne* Kazdy zjozd

Rzedne wysokosciowe Kazdy zjozd

Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
1000 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
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Wyszczegdlnienie badan i

bomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

Nosnos¢ warstwy:
-modut odksztatceni co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

-ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweinikdw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg.

Nierdwnosci podbudowy nie mogq przekraczad:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq, z tolerancjg +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia ls | sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytq o srednicy 30 cm,
wnos nie nie mniejszy niz MPa
mniejszym  niz 40 kN 50 kN od pierwszego | od  drugiego
% obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1.0 1,60 60 120

1,40

80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoS¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatui powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedniqg gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtaéciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowqg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne™.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptaq,
- dostarczenie (zakup) mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezposredniq
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu
w ramach programu ,,Radosna Szkota”

1.03.03 Nawierzchnie syntetyczne

. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych (SSTWIORB) s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej elastyczne;j:

e kolor pomaranczowy - paleta barw: RAL:2011 Tieforange,

e kolor niebieski- - paleta barw: RAL 5003 Saphirblau,
w ramach modernizacii szkolnego placu zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach
programu ,,Radosna Szkota™.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni placu zabaw.
1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OSTWIORB , Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”

. MATERIALY

- nawierzchnie bezpieczne kolor pomaranczowy- paleta barw- RAL 2011 Tieforange- upadek - HIC
1.5mi HIC 2,2 m.
- nawierzchnie bezpieczne kolor niebieski- paleta barw- RAL 5003 Saphirblau, upadek- HIC 1,5 m
zgodnie z PN-EN 1177, pod urzgdzeniami placdéw zabaw na otwartym powietrzu, dla ochrony przed
upadkami z wysokosci.
Elastyczne ptyty SBR z elastyczng naktadkg EPDM stosowane sqg jako nawierzchnie chronigce przed
urazem w razie upadku, zgodnie z EN 1177, pod urzgdzeniami placodw zabaw na otwartym powietrzu,
dla ochrony przed upadkami z wysokosci 1,5 mi2,1m.
W okreslonych warunkach sq odporne na kolce butdéw do golfa lub kanty. tatwe i tanie w montazu -
doskonata sta iino$¢ wymiarowa, dzieki zintegrowanym kotkom tgczgcym.
Ptyty elastyczne EPDM produkowane sg metodq przyjozng dla $rodowiska i po uptywie okresu
uzytkowania stanowiqg surowiec nadajqcy sie do przetworzenia.
Nadajq sie do zabawy prawie w kazdych warunkach atmosferycznych.
2.1 Materiat
Granulat gumowy SBR przetworzony granulat gumowy, wykohczenie powierzchni nowym granulatem
z kauczuku EPDM . Spoiwo poliuretan MDI.
2.2. Charakterystyka
Nawierzchnia poliuretanowa (ptytki gumowe PUZZLE sg wyprodukowane z granulatu gumowego
zwiqzanego klejem poliuretanowym, przy czym gdérng warstwe ptytek tworzy odporny i frwaty granulat
gumowy EPDM), ktéra stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie nadajgcg sie na place zabaw dla
dzieci. Wymiar ptytki 50x50 cm w ksztatcie puzzli.
2.3. Wymiary/tolerancje

Wymiary [mm] Maks. wysoko$¢ upadku [m]
500x500x45mm HIC 1.5 m
500x500x70mm HIC 2,2 m
Tolerancje wymiardw: dtugose, szeroko$e: +/- 0,8 %, grubosé: + / - 2 mm
. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine” .
. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine"
. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”
. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”
. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdine”
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Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu
w ramach programu ,,Radosna Szkota”

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZ ANE

a) Normy
- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
b) Instrukcje producentdow
c) Atesty
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Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu
w ramach programu ,,Radosna Szkota”

11.04.00 Mata architektura - plac zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Przedmiot SSTWiIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych (SSTWIORB) sqg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem i wyposazeniem placdw zabaw w urzgdzenia zabawowe ktére zostang wykonane w
ramach modernizacji szkolnego placu zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach
programu ,Radosna Szkota”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg prowadzenia robdt przy budowie placu zabaw i
obejmujg dostawe i montaz i urzgdzenia wyposazenia placu zabaw:
- zestaw zreczno$ciowy (urzgdzenie nr 1), ilo$¢: 1

DANE TECHNICZNE:

e gabaryty urzgdzenia: 9.87m x 7,85m

¢ strefa funkcjonowania: 13,8Imx 11,43m
¢ wysoko$¢ upadkowa: 2,20m

¢ gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m

e powierzchnia strefy funkcjonalnej: 95,43m?

e sugerowany wiek uzytkownika: 7-15 lat

¢ urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placodw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
e nawierzchnie amortyzujgce: nawierzchnia syntetyczna
- huétawka podwdjna wahadtowa na metalowych nogach(urzgdzenie nr 2), ilo$¢: 1
DANE TECHNICZNE

e gabaryty urzgdzenia: 325m x 1,95m

e strefa uzytkowania: 3.25m x 7,40m lub 3,25m x 6,40m

e wysokos¢ belki : 2,10m

e wysokos¢ upadkowa: 1,25m

e gteboko$¢ posadowienia: -0,60m

e urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan

e nawierzchnia amortyzujgce: nawierzchnia syntetyczna
- duza Scianka wspinaczkowa (urzgdzenie nr 3), ilos¢: 1

DANE TECHNICZNE

e gabaryty urzgdzenia 2,66x0,1 m

¢ strefa funkcjonowania 7.26m x3,10m

e wysokos¢ upadkowa 2,20 m

e gtebokos¢ posadowienia -0,95m

e urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
e nawierzchnie amortyzujgce: nawierzchnia syntetyczna

- hu$tawka wazka z metalowqg belkg bez oparcia, (urzgdzenie nr 4), ilos¢: 1
DANE TECHNICZNE

e gabaryty urzgdzenia 0,50m x 3,00m

e strefa funkcjonowania 2,50m x 5,00m

e wysokos¢ upadkowa 0,90m

e gtebokos$¢ posadowienia -0,70m

e urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
e nawierzchnie amortyzujgce: nawierzchnia syntetyczna
- regulamin placu zabaw na metalowej nodze, ilos¢: 1
DANE TECHNICZNE:
e gabaryty urzgdzenia: 0,56m x 0,09m
¢ gtebokosc¢ posadowienia: -0,60m
e urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placédw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan.
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Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu
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- fawka z oparciem, ilos¢: 2
DANE TECHNICZNE

e dtugosc 60-220 cm
e wysoko$¢ catkowita 85cm
e wysokosc¢ siedziska od podtoza 44 cm
o gtebokosc¢ siedziska 40cm

- _metalowy kosz na $mieci, ilos¢: 1
DANE TECHNICZNE:
e gabaryty urzgdzenia: 0,52m x 0,34m
¢ gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
¢ urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1+9:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczehstwa i metody badan.
Wszystkie produkty powinny posiadac certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te
obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sq powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie
zapewnienia bezpieczehstwa dzieciom korzystajgcym z certyfikowanych urzgdzen.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” punkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnosé¢ z opisem
technicznym placéw zabaw i SST.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w  OSTWIORB
~Wymagania ogdine”.
2.2 Zastosowane materiaty:
-zestaw zrecznolciowy
* nogi konstrukcyjne — drewno sosnowe klejone 20x?0 mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze soczystej zieleni;
¢ konstrukcja dachu drewniana, potacie wykonane z HDPE;
e ostony boczne —HDPE gr. 12,7 mm;
¢ podesty i trap wejsciowy - deski impregnowane niemalowane gr. 35 mm;
¢ pionowa przeplotnia z lin - konstrukcja no$na z drewna klejonego 90x90mm oraz z profilu
stalowego zimnogietego, ocynkowanego, malowanego proszkowo; liny polipropylenowe na
oplocie stalowym potgczone ze sobq poprzez plastikowe tqczniki; linarium tukowe - konstrukcja
nosna z profilu zimnogietego, ocynkowanego; liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
ze sobqg poprzez plastikowe tgczniki;
e drabinka pozioma - konstrukcja nosna z drewna klejonego 90x?0mm, konstrukcja pozioma z ptyt
HDPE w kolorze czerwonym oraz rurek ze stali nierdzewnej;
e drabinka uko$na - konstrukcje noéng stanowiq nogi z drewna klejonego 90x?0mm potgczone u
géry elementami wykonanymi z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo gr. 5mm; szczeble
drabinki wykonane z rurek stalowych @26,9mm ocynkowanych i malowanych proszkowo;
e pomost ruchomy - belka drewniana impregnowana, mocowana do rurek stalowych @ 42,4mm
za pomocq tancucha technicznego kalibrowanego, ocynkowanego;
zabezpieczenia — rurki stalowe odftuszczone i ocynkowane kgpielowo oraz malowane proszkowo;
zjezdzalnia prosta - burty z HDPE o gr. 19 mm, §lizg z blachy nierdzewnej 2 mm;
sruby maszynowe ocynkowane M12, zaslepki z tworzywa;
marki stalowe ocynkowane kgpielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm irura @ 42,4mm:;
fundamenty — beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA:
e drewno malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi;
¢ stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe;
¢ $ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwucze$ciowymi;
- hu$tawka podwdjna wahadtowa na metalowych nogach
e nogi wykonano z profili stalowych o przekroju 20x20mm, malowanych lakierem akrylowym
w kolorze niebieskim
e profil stalowy zamkniety ocynkowany, blacha czarna ocynkowana
e tancuch nierdzewny, kalibrowany @ é
e $ruby maszynowe ocynkowane
e siedzisko hustawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane gumg, zawieszone na
tozyskach samosmarujgcych
e betonklasy C12/15
ZABEZPIECZENIA
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e stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe
e Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi
- duza $cianka wspinaczkowa
e sklejka szalunkowa o gr. 15mm
nogi z profilu stalowego 80x80x3mm
konstrukcja no$na profil stalowy 80x40x3 oraz ptaskownik 70x5mm
Sruby maszynowe ocynkowane
beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
e stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe
e sklejka szalunkowa wodoodporna, moze by¢ dodatkowo malowana farbami akrylowymi
e nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa
- hu$tawka wazka z metalowq belkg bez oparcia
e profil stalowy zamkniety ocynkowany, blacha czarna gr.5mm ocynkowana
e $ruby maszynowe ocynkowane
e siedzisko hustawki wykonane z HDPE
e beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA
e stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe
e Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi
- regulamin placu zabaw na metalowej nodze
* noga konstrukcyjna — profil stalowy zamkniety o wymiarach 80x80x3mm, ocynkowany;
* tablica — wykonana ze spienionej ptyty PVC o gr. 8mm z podktadkq z ptyty HDPE;
e fundamenty — beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA:
* stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe;
* Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi
- tawka z oparciem
e rurki stalowe @ 42,4 mm
e kagtownik 50x15x3 mm
e konstrukcyjne drewno sosnowe klejone gr. 4 lub 5 cm
ZABEZPIECZENIA
e stal zabezpieczona przez cynkowanie kgpielowe
e drewno malowane dekoracyjnie specjalnymi impregnatami i lakierami do drewna bqdz z
zastosowaniem lazuréw nadajgcych dodatkowo kolor
e drewno wzmochnione poprzez zastosowanie kgtownikdw
- metalowy kosz na Smieci
* nogi wykonane z rur stalowych @4,24mm;
¢ obudowa kosza na $mieci wykonana z dziurkowanej blachy stalowej, ocynkowanej gr. 2mm:;
e marki stalowe ocynkowane kgpielowo wykonane z rury @42,4mm;
* fundamenty — beton klasy B-15
ZABEZPIECZENIA:
* stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe;
« §ruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwucze$ciowymi
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet
Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowqg dotqczonqg przez Producenta.
4, TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatdw
Dowdz — samochdd skrzyniowy.
Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. W czasie fransportu urzgdzenia placéw zabaw nalezy przewozi¢ dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,Wymagania ogdlne™.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z opisem technicznym placéw zabaw SST i poleceniami Inwestora.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia oraz wymaganymi normami.
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Prace montazowe nalezy wykonaé na zasadach okredlonych w stosownej umowie.
5.2Montaz
Montaz urzgdzeh placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczongq przez producenta
wyrobu.
5.3 Podtoze
Urzgdzenia do zabaw zakotwiczyé przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew.
Kotwy dt. 700mm zamocowane na stupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia
W gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje sie otwory o gtebokosci 600mm, w nich umieszcza
sie stupy, nastepnie otwory zapetnia sie gruzem i zalewa masa betonowq (B-20) przygotowang
bezposrednio w miejscu montazu nie wyzej niz 20cm ponizej gruntu przy zachowaniu ksztattu
stozkowego fundamentu.
5.3 Nawierzchnia bezpieczna
W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujgca
- dla urzgdzeh o wys £ 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia syntetyczna z
granulatu gumowego SBR z naktadkqg elastyczng EPDM, przystosowana do maksymalnej wysokosci
swobodnego upadku z wysokosci 1,5 m,
- dla urzgdzen o wys £ 2,2 m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia syntetyczna z
granulatu gumowego SBR z naktadkg elastyczng EPDM, przystosowana do maksymalnej wysokosci
swobodnego upadku z wysokosci 2,2 m,
5.4 Instrukcje uzytkowania
Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z witasciwg instrukcjg uzytkowania w  celu utatwienia
w przysztosci przeglagdu urzgdzen zabawowych po zakohczeniu okresu gwarancyjnego.
5.5 Przeglad
Przeglgd urzadzeh zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzac¢ w odstepach,
co najmniej 12-to miesiecznych. Przeglgdu tego dokonuje Wykonawca.
Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie usungc.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenie zablokowujgc je, demontujac lub w
jakikolwiek inny sposdb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTWIORB ,, Wymagania ogdlne™.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem technicznym placéw
zabaw i SST.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i wyrobdw posiadajgcych potwierdzone
przez producenta $wiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbidér materiatu bedzie
obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjq i sprawdzenie wtasciwosci materiatu z wystawionym atestem.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materiaty, ktdére nie spetniajg
norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru.
6.2 Warunki szczegdbdtowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnoéci pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.
6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robdt.
Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.
Po zamontowaniu elementdw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
6.3 Ocena jakosci wykonanych robét.
Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatdéw oraz montazu
urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:
a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazacé powtdrne wykonanie robdt
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne™.
7.2. Jednostka obmiarowa
llo$¢ urzgdzen zabawowych oblicza sie w sztukach.
Strefy bezpieczenstwa - m?2

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OSTWIORB ,, Wymagania ogdine™.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu przez komisje powotang
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przez inwestora: Gmina Halindw ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halindw
7 czynnosci odbiorowych zostanie sporzqgdzony protokdt odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OSTWIORB ,,Wymagania ogdlne™.

9.2 Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placdéw zabaw przez Inwestora — termin ptatnosci
zgodnie z umowq

. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy:

1PN-EN1176-1:2009Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzenh kotyszgcych.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacii i eksploatacii.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pdzn.zm);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn.zm.)
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11.05.00 Zielen

1. Przedmiot izakres specyfikaciji
1.1. Przedmiot SSTWIORB .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zielenig w ramach modernizacii szkolnego
placu zabaw w Cisiu, przy Szkole Podstawowej w Cisiu, w ramach programu ,,Radosna Szkota™.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SSTWIORB .

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwicjgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj
Materiat rodlinny — sadzonki krzewow

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,
Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw

Pozostate okreslenia podane w ninigjszej OSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, STWIORB.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdw
2.1.Ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowand, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona fraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Nalezy zastosowaé mieszanke na frawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu wg PN.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
fransportu i przechowywania.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zeleniq mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca
powinien wykazac sie mozliwosci  korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej ( np. spycharki ggsienicowej, koparki),
- sprzetu do transportu materiatéw.

4. Wymagania dotyczqce transportu.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Drzewa i krzewy w czasie fransportu nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem, przemarzaniem i
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddw.

Rosliny z brytg korzeniowq muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robdt budowlanych i
drogowych.

Jezeli drzewa i krzewy nie mogg by¢ posadzone zaraz po dostarczeniu nalezy je zadotowac w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng warstwa jej wynosi ok. 13 cm jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm)
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- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem kolczatkqg lub
zagrabié,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona fraw wysiewane sqg w iloéci 1 do 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastqpito przez
watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac¢ watu gtadkiego,

5.2.2. Pielegnacija istniejgcych drzew i krzewdw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacii drzew i krzewdw jest ciecie gatezi lub konardw.
Kontrola jakosci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczeh w m?, pomiaru
odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikédw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (frawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

Obmiar robdt.

Trawnik — m2 wykonanej zieleni

Odbidr robdt.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych oraz odbiorowi kohcowemu wg punktu 6.
Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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